Podtoga drewniana Lindura
Podtogi drewniane Lindura Meister na wodnym ogrzewaniu podtogowym

Podtogi Lindura MEISTER sa
przystosowane do instalacji na wodnym
ogrzewaniu podtogowym.

Instalacja powinna przebiega¢ zgodnie
Z ponizszg instrukcja:

Podtoga Lindura MEISTER po
zainstalowaniu z podktadem MEISTER
Silence 25 DB ma opor przenikania ciepta
na poziomie 0.84m? K/W. Ze wzgledu na
naturalne ciepto podtogi, ogrzewanie
wodne moze by¢ czesciej wytgczane pod
czas umiarkowanie chtodnych dni niz w
wypadku tradycyjnych ptytek. Podtoga
MEISTER na wodnym ogrzewaniu
podtogowym osigga rownomierna
temperature na catej powierzchni.
Podtoga nie powinna by¢ przykrywana
zadnego rodzaju wyktadzinami, dywanami,
matami itp. poniewaz moze to
spowodowac akumulacje ciepta, a co za
tym idzie deformacje i wypaczenia.

Dziatania przygotowawcze:

Kazdy pokoj ogrzewany na duzej
powierzchni wymaga zaplanowania i
koordynacji systemu grzewczego, wylewki
i réznych pokry¢, biorgc pod uwage rodzaj
zastosowania, ze wzgledu na zapewnienie
optymalnego i bezawaryjnego dziatania w
dtugim czasie. Nalezy zachowac
profesjonalne standardy podczas montazu
konstrukcji specjalnych. Zaopatrzenie i
procesy instalacyjne musza
korespondowac z najnowszymi
technologiami, dostepnymi kartami
informacyjnymi z centralnego
stowarzyszenia niemieckiej branzy
budowlanej oraz instrukcjami i wytycznymi
montazu odpowiednich dostawcow i
producentow.

UWAGA!

Przy ogrzewaniu podtogowym, profile sg
montowane za pomoca kleju
montazowego.

Wylewka - Sprawdzanie wilgotnosci -
Gotowos¢ do uktadania

Po utozeniu i odpowiednim czasie
lezakowania, wylewka moze by¢
ogrzewana. Kompletne wyschniecie
(gotowos¢ do ukfadania) jest
bezwzglednym warunkiem do

rozpoczecia czynnosci instalacyjnych
podtogi Lindura MEISTER. Powodem tego
jest to, ze pomiar wilgotnos$ci podiogi nie
moze by¢ niezawodnie przeprowadzany na
ogrzewanej konstrukcji z uwagi na ryzyko
uszkodzenia. Oznacza to, ze wylewke
suszy sie poprzez ogrzewanie i schtadzanie
w odpowiednich odstepach czasu przed
montazem jakiegokolwiek pokrycia
podtogowego. Aby przystapic do instalacji
podfogi MEISTER, zawarto$¢ wilgoci
(zgodnie z DIN 4725, cze$S¢ 4, mierzona
urzadzeniami CM) wylewki cementowej
powinna wynosi¢ maksymalnie 1.8 CM%, a
wylewki anhydrytowej powinna wynosic¢
maksymalnie 0.3 CM%.

1. Deska podiogowa

lub Duo-Guard
lub Silence 15 DB
lub Silence 25 DB

2. Podktad piankowy
3.0.2mm folia PE

4. Wylewkaz zainstalowanymi rurami grzewczymi

Krawedz taSmy
izolacyjnej

Listwa przypodtogowa

5. FoliaPVC

6. Izolacja

7. Surowy beton

Srodki specjalne

(ogrzewanie i schtadzanie)

Uzytkownik musi zapoznac sie z

nastepujaca instrukcjg i/lub przekazac do

wykonania osobie odpowiedzialnej:

| Wylewka musi sezonowac co najmniej 28
dni od dnia wylania do momentu
pierwszego ogrzewania lub zgodnie z
instrukcja producenta.

| Podczas ogrzewania, temperatura
powinna by¢ podnoszona w okresach
dziennych az do maksymainej.

| Proces ogrzewania i przerw musi by¢
dostosowany do wskaznikow wilgotnosci.

| Plan wskazuje minimalny okres
ogrzewania — kazdy dodatkowy dzien to
warto$¢ dodana i dodatkowe
bezpieczenstwo.

| Podfoga Lindura MEISTER musi by¢
montowana zgodnie z horma DIN 18 356,
18 3651 18 367 ha wylewce 0
temperaturze co najmniej 15°C i
wzglednej wilgotnosci 50 do max. 75%

| Po montazu podtogi (zakonczeniu)
warunki te musza by¢ utrzymane przez
tydzien (czas przylegania i wigzania
klejow i innych uzytych warstw)

| Po montazu podtogi Lindura MEISTER
nie mozna przekracza¢ maksymailnej
temperatury powierzchni 26°C.

Wazne:

Powyzsze punkty muszg byé

wykonane zgodnie ze sztuka ukfadania
i/lub potwierdzone przez specjaliste
(architekta, specjaliste od ogrzewania, itp.)
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